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Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-014 (Sable 0/4 Roulé)
Caract. complémentaires sable

Norme NF P 18-545

Nature Sable 0/4 Roulé Date de prélévement 17/08/2020

Installation de traitement Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 15/ 20/ 09-005 (630002163) Date d'essai 03/09/2020

Nro d'échantillon 20 1AG 09-014 Technicien Justine JOLLY

Principe  Une présence d'impuretés telles que le charbon, les déchets de bois, les débris végétaux,... peuvent provoquer des défauts d'aspects.
La présence d'éléments coquilliers en forte proportion est un facteur de moindre résistance du béton.
La présence d'argiles peut entrainer des défauts d'adhérence granulats-liants.

Teneur en Impuretés Prohibées suivant la norme NF P 13-545 - Scoteimbre 201 ! ImP < 0,01 %
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A été réalisé a IDA Granulats, le 03/09/20
Essai réalisé par

Justine JOLLY—%x~

Le Responsable de la Section Granulats
Bertrand CHORIER P

/

La reproduction de ce ropport d’essai n’est autarisé que sous sa forme intégeale, il comporte A.. page(s).

Les essais dont les résultats figurent ci-dessus opt 616 exéculés conformément oux normes AFNOR souf indication conlroire en observalion

Les dehantillons sont éfiminés aprds essai souf demande expresse du donneur d'erdre

Les essais foisont 'objet du présent rapport portent sur un échantillon prilevé dons ceraines conditions. Leur représentativilé es! liée a celle de
I'échantillon e ne peut éire étendue & I'ensemble de lo production ou de la fourniture.

I'aHtention est altirée sur le fait que les résultats mentionnés par le présent rapport ont é1é obtenus avec Iéchantillon délini ci-dessus mais que lo
portée et les conclusions @ lirer de ces résultals :

B n'ont pas é1é demandées par le donneur d’ordre. [ font 'objet d'un document séparé.

1 sont indiquées dans le présent rapport d’essoi en application du texte de référence fixé par le donneur d’ordre.
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Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-014 (Sable 0/4 Roulé)
Masse volumique réelle *

béton

Norme NF EN 1097-6 - Article 9

CENTRE TECHNIQUE

4 RUE ARISTIDE BERGES
F-38080 U'ISLE D'ABEAU
TEL. +33 (0)4 74 27 58 80
FAX +33 (0)4 74 27 58 95

www.sigma-beton.fr

Nature Sable 0/4 Roulé Date de prélévement 17/08/2020

Installation de traitement Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 15720/ 09-005 (630002163) Date d'essai 02/09/2020

Nro d'échantillon 20 IAG 09-014 Technicien Laura GROLEAS

Principe

La masse volumique réelle est définie comme le ra
compris les pores fermés et ceux accessibles a l'eau.

pport entre la masse de I'échantillon séché et le volume qu'il occupe dans I'eau, y

Spécifications

Expression des résultats

Masse de I'¢chantillon saturé en eau - Pesée dans I'air (g)

Aprés imrnersion

Masse du pycnometre contenant les granulats saturés (g)

immersion

799,4

Masse séche de I'échantillon - Pesée a I'air (g)

Aprés séchage

prd =

2,66 Mg/m?

A été réalisé a IDA Granulats, le 02/09/20

Essai réalisé par
(be——

Laura GROLEAS
Le Responsable de la Section Granulats

Bertrand CHORIER "

Cattention est attirée sur fe foit que les rdsultats mentionnés par le prissent 1appot! ont élé obtenus avec I'échaphllon défini ci-dessus mais que lo
poitée ef tes conclusions & tirer de ces résultats

& nont pas é1é demandées par le donneur d'ordre. [ fon! I'objet d'un documenl sépumé
1 sonl indiquées dans Ip présent rappant d'essoi en opplication du teste de mlénce [

it pon le donneur d’ordre,

/
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La reprotduction die co ropport d'ossal west aularisé quo sous so forme intégrole, il compaite A4, pugefs).

Laccrddiation par Coltac alleste de lo competence du laborotoire pour les seuls essais couverls par l'accréditation, repéiés par le symbole*
Les essais fuisunt objet du présent roppod portent sur wn échantillon prélevé dons certaines condilions Leur représentalivilé es! lidge a celle de
Péchontiflon el ne peut dtre élendue & Vensemble de lo production ou de fo faumiture,
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Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-014 (Sable 0/4 Roulé¢)
Coefficient d'absorption d'eau *
Norme NF EN 1097-6 - Article 9

Nature Sable 0/4 Roulé Date de prélévement 17108/2020

Installation de traitement  Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 15/ 20 / 09-005 (630002163) Date d'essai 02/09/2020

Nro d'échantillon 20 IAG 09-014 Technicien Laura GROLEAS

Principe  Le coefficient d'absorption d'eau est défini comme le rapport de |'augmentation de masse d'un échantillon de granulats a sa masse
séche, aprés passage a I'étuve, du fait de la pénétration de I'eau dans les pores accessibles a I'eau. Cette imbibition partielle est
obtenue par immersion de I'échantillon dans I'eau pendant 24 heures a 22°C a la pression atmoshérique.

Spécifications Expression des résultats
' Masse de I'échantillon saturé en eau - Pesée dans l'air (g) M1 = 812,0
! Aprés immersion
Masse séche de I'échantillon - Pesée a I'air (g) M4 = 807,4
Aprés séchage

! Coefficient d'absorption d'eau

| WA24=100xM—'ni—|£ WA24= 0,6 %

4

« Essai réalisé sur la fraction 0/D (fines incluses) conformément au renvoi (1) du tableau 54 de laNF P A été réalisé a IDA Granulats, le 02/09/20
18-545 » Essai réalisé par
Laura GROLEAS
Le Responsable de la Section Granulats
Bertrand CHORIER

cofrac

Lo reproduction de ce rapport d'essai n‘est aulorisé que sous sa forme intégrale, il comporte ... pugels).
Laceréditotion por Colrac aeste de la compétence du laboratoire pour les seuls essols couverts par Vaccréditation, repérés par le symbole®,
Les essais faisant ['obje! du présent ropport portent sur un échantilfon pedlevé dans cerlaines conditions. Lewr représenlalivité est lige & celle de
Péchuntillop ef ne peut dtce dtendue & 'ensemble de lo production ou de lo foumiture

I Vateniion ést atlirée sur le fait que les résullats mentionnés par le présent ropport ont é1é obtenus avec I'échantillon défini ci-dessus mais que la ESSAIS
portée el les conclusions & lirer de ces résultots : PCHDATCN
03 n'ent pos été demandées par le donneur d'ordre. [ font I'objet d'vn document séparé. FOIC B
A <ont indiaudes dans le orésent rapport d’essai en application du texte de référence z)x: par le donneur d’ordre. e a1
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) . Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-014 (Sable 0/4 Rouléz'
Détermination de la teneur potentielle en matiéres umiques *
Norme NF EN 1744-1+A1 §15.1
Nature Sable 0/4 Roulé Date de prélevement 17/08/2020
Installation de traitement Site de REGUISHEIM Prélevé par Client
Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020
Nro d'affaire 15 /20 / 09-005 (630002163) Date d'essai 04/09/2020
Nro d'échantillon 20 IAG 09-014 Technicien Justine JOLLY
Principe  Les matiéres humiques sont des substances organiques qui se forment dans le sol par décomposition des résidus animaux et
végétaux. La teneur en matiéres humiques est estimée d'aprés la couleur qui se forme lorsqu'une prise d'essai est agitée dans une
solution d'hydroxyde de sodium.
Spécifications
Si la solution est plus foncée que la solution témoin Test Positif
Si la solution est moins foncée que la solution témoin Test Negatif

Mise en évidence de matiéres humiques

Comparaison de couleur

Test Négatif

A été réalisé a IDA Granulats, le 04/09/20
Essai réalisé par

Justine JOLTY %1

Le Responsable de la Section Granulats
Bertrand CHORIER _—

=

La reproduction de ce rappon d'essol wes! autonisé que sous sa forme intégrale, Nrnmpo:lf:/.‘... poge(s).

Locertditation por Cofrac atteste de lo compitence du laboratoire pour Jes seuls essois couverts par l'accedditation, repérés par le symbole”.

Les essais farsant Pobjet do présent mppor portont sur un échantilion préfovd dans ceraines capditions. Leur représentaliviié est lide & celle de

Féchontllon el pe peut &lie dendue & 'ensemble de la production ou de la foutniture

Lattention est altirée sur le foit que les résultals mentionnés por le présent rapport ont é1é oblenus avec I'échanlillon défini ci-dessus mais que la ESSAIS

portée et les conclusions a firer de ces réaultots : ALCROMAN

2 n'ont pos été demondées par le donneur d’ordre. [ font 'objet d'vn dacument séparé. o u %(;‘a
2" ¥

0O sont indiquies dons le présent rapport dessai en applicalion du lexte de rélérence fixé par le donneur d’ordre.
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ETUDES - ESSAIS - CONTROLES
CIMENTS - GRANULATS - BETONS

Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-014 (Sable 0/4 Roulé)

Eléments chimiques
Norme NF EN 1744-1+A1

CENTRE TECHNIQUE

4 RUE ARISTIDE BERGES
F-38080 L'ISLE D’ABEAU
TEL, +33 (0)4 74 27 58 80
FAX +33 (0)4 74 27 58 95

www.sigma-beton, fr

Nature Sable 0/4 Roulé Date de prélévement 17/08/2020

Installation de traitement Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 15/20/09-005 (630002163) Date d'essai 14/09/2020

Nro d'échantillon 20 IAG 09-014 Technicien LMM /JOLLY

indépendamment du fait que leur présence agit sur la vitesse de prise du ciment.

Principe  Une présence importante de soufre dans les granulats peut provoquer des taches de rouille ou des éclatements superficiels.
La présence de sulfates dans les granulats peut étre a l'origine de réactions expansives dues a la formation d'ettringite.
L'action des chlorures est particuliérement néfaste sur les armatures dont fa corrosion peut provoquer I'éclatement du béton, ceci

Teneur en Soufre total suivant Particle 11 de la norme NP €/ 1744-1+A1 S= 0,01 %

A été réalisé a IDA Granulats, le 14/09/20
Essai réalisé par

LMM /JOLLY

Le Responsable de la Section Granulats
Bertrand CHORIER .

Les échantillons sont éliminéds opras essal sauf demande expresse du donneut d'ordre.

’échantiflon et ne peut étee dtondee & ensemble da lo production ou de fa fourniture.

e of les conclusions & irer de ces résoltals
%’ n'ont pos é1é demandées por le donneur d'ardre. [ lont Pobjet d'un document séporé

=

La reproduction de ce ropport d'essai n'est aularisé que sous so forme intéyrole, il comporte A page(s).
Les essois dont les résultats fligurent ci-dessus ont é1¢ exécutés conformément aux normes AFNOR souf indication conlraire en observalion.
Les ossais faisan! I‘objet du présent rapport portent sur un échontillon prélevé dons ceitaines conditions. Leur représenlolivité es!t lige a celle de

Vottention est ollirée sut le foit que les résullats menlionnés par fe présent copparl on! été obtenus avec I'échantilion défini ci-dessus mais que la

A zant indiausnt dane le nrécant rapnon d’essal on apolication du fexte do élérence fixé par le donneur d'ordre.
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} . Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-014 (Sable 0/4 Roulé)
Détermination des alcalins actifs solubles dans I'eau de chaux

Norme XP P 18-544
Nature Sable 0/4 Roulé Date de prélévement 17/08/2020
Installation de traitement Site de REGUISHEIM Prélevé par Client
Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020
Nro d'affaire 15720/ 09-005 (630002163) Date d'essai 18/09/2020
Nro d'échantillon 20 IAG 09-014 Technicien Laboratoire LMM

Principe  Une masse de granulats ou de fillers siliceux (500 g) placée dans un récipient en acier inoxydable ou en polypropyléne est portée au
contact d'une solution saturée de chaux a ébullition. A l'issue d'une durée de contact déterminée (7 heures +/- 30 mn), la suspension
aqueuse est prélevée, filtrée et le filtrat soumis aprés acidification et dilution a F'analyse par spectrométrie de flamme, pour doser les
alcalins (sodium et potassium).

K20 actifs = 0,0008 %
Na20 actifs = 0,0012%
Na20 équivalent - 0’001 7 %

A été réalisé a IDA Granulats, le 18/09/20
Essai réalisé par

Laboratoire LMM

Le Responsable de la Section Granulats

Bertrand CHORIER’,_/

ta repreduchon de co1appont d'essol n'est aulorisi que sous <o lorme intégrale, i mmpodeﬁ.” page(s).

Les essnin dopt fes iisultols figurent ci-dessus ont éhé exocutés confarmbment oux noimes AFNOR soul indication conlraire en observalion.

Les échantifions son éliminds oprésy essol souf demande expresse du donneur d'ardre

Les essais faisant 'objet du présent rapport pottent sur un échonlillan prdlové dans certaines conditions. Lot représenlotivité est liée a celle de
Péchantilion el np peut e dlendue & ensemble de o production ov de la founiture,

Uattention es! allirée sur le fait que les résultots mentionnés par le présent ropport ont été obtenus avec I'échantillon délini ci-dessus mais que la
portée el les conclusions 4 lirer de ces résullals :

@ n'onl pas élé demandées par le donneur d’ordre. [ font I'objet d'un document séparé.

[0 sont indiquées dans le présent rapport d’essoi en application du texte de référence fixé par le donneur d’ordre
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Rapport d’essai n° : 20 IAG 09-015 (Gravillon 4/8 Roulé)
ésistance aux chocs - Los Angeles *
Norme NF EN 1097-2 - Juin 2010

Nature Gravillon 4/8 Roulé Date de prélévement 17108/2020

Installation de traitement Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 161720/ 09-005 (630002163) Date d'essai 07/09/2020

Nro d'échantillon 20 IAG 09-015 Technicien Céléne PRIOLO

Principe  L'essai consiste & mesurer la quantité d'éléments inférieurs & 1.6 mm produite en soumettant le matériaux aux chocs de boulets
normalisés dans la machine Los Angeles.
La granularité du matériaux soumis & I'essai est préconisé pour la classe 10/14,
La masse de la charge de boulets varie suivant les classes granulaires.

Spécifications Essai
Masse de I'échantillon (g) M= 50004
M=5000g%5
Classe granulaire
4/63mm-4/8mm-6,3/10mm-8/11,2mm-11,2/16 mm Classe = 4/8mm
10/ 14 mm
Nombre de boulets
classe granulaire } nombre de boulets
4/6,3mm 7
4/8mm : 8 Nombre = 8
6,3/10 mm : 9
8/11,2mm H 10
10/14 mm ! 11
11,2/ 16 mm 12
................................. davnmeasescscnmncaonuscna nnse s aa TN ratat et et R e ARSt sttt asEtttese et atsasoattanttetesestttacaaan TITIaNeeetesr A TS Essasssetttaanttenns
Rotation du tambour Tours= 500
4/8-6,3/10-8/11,2-10/14-11,2/16 mm : 500 tours
' Masse du refus au tamis de contrdle (g) m= 43263
Résultat Los Angeles
5000-m -
LA = —_—— LA= 13

A été réalisé a IDA Granulats, le 07/09/20
Essai réalisé par >
Céléne PRIOLO
Le Responsable de la Section Granulats
Bertrand CHORIER/

-

La reproduction de ce rappodt d'essai n'est autorisé que sous sa farme intégrale, if 4,0!7![;0:!«.-{‘ ...... puge(s). )

Lacceéditotion por Colrae afteste do lo compitence du laboroloire pour los souls essais couverts par Poccréditation, repérés par le symbole®.

Los essois faisant lobjet du présent ropport portent sur un échantillon prétevie dans certaines conditipns, Leur représentatité est lide & celle de

I'échuntillon ef ne pev! élre étendue & I'ensemble de lo production ou de la foutmiture

Lottention est attirée sur le fait que les résullats mentionnés par le présent rapport ont é1é obtenus avec I'échanlillon défini ci-dessus mais que lo ESSAIS
portée et les conclusions & tirer de ces résultols : ; MO

Z n'onl pas été demondées por le donneur d'ordre. [ font l'objet d‘un document séparé. V(L DSTNRLESA

(1 sont indiquées dons le présenl rapport d'essai en application du tete de référence fixé par le donneur d'ordre, VMWECTACTA
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Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-015 (Gravillon 4/8 Roulé)
Masse volumique réelle *
Norme NF EN 1097-6 - Article 8

Nature Gravillon 4/8 Roulé Date de prélévement 17/08/2020

Installation de traitement Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 15/20/09-005 (630002163) Date d'essai 02/09/2020

Nro d'échantillon 20 IAG 09-015 Technicien Laura GROLEAS

compris les pores fermés et ceux accessibles a I'eau.

Principe  La masse volumique réelle est définie comme le rapport entre la masse de I'échantillon séché et le volume qu'il occupe dans l'eau, y

Spécifications Expression des résultats
Masse de I'échantillon saturé en eau - Pesée dans I'air (g) M1 = 2 006,4
Aprés immersion
Masse du pycnométre contenant les granulats saturés (g) M2 = 4 570,3
Aprés immersion
Psswanz et mi s ot e e A e ae s sna s neanesan e e s e R et e et e e et e e e e e e e s e e e
Masse du pycnometre rempli d'eau uniquement (g) M3 = 33215
| e L e S L L R R R I I ™ R S L R T I SesesesncsssrrnrmnnrrrTy
Masse séche de I'échantillon - Pesée a I'air (g) M4 = 1987,4

Aprés séchage

B =i prd= 2,62 Mg/m?

Essai réalisé par
Laura GROLEAS \

Bertrand CHORIER /

A été réalisé a IDA Granulats, le 02/09/20

Le Responsable de la Section Granulats

—

Lo reproduction de ce rapport d'essol n'est autorisd que sous sa forme intégrole, il comparte #A . page(s).

Foceréditation por Colrar alteste de fo compétence du loborotaire pour les seuls essais couvers par Paceréditation, repéres por le symbole”.
Lus essois faisant Fabjet du présent iopport portent sur un échantillon prétevé dans certaines condiions. Lewr représentativité est liée o celle de
I'échantillon et ne pevt ée éendue & Fensemble de lo pioduction ou de e foumiture.

LCaltention est alticée sur le fait que fes résultots mentionnés par le présent rappart ont 64 abtenus avec Iéchantillon défini ci-dessus mais que la
partée of Jes conclusions & lirer de ces sultals :

jn'onl pos éé demanddes par le donneur d'ordre. [ lont l'objet d'un document séparé,
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Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-015 (Gravillon 4/8 Roulé)
Coefficient d'absorption d'eau *

Norme NF EN 1097-6 - Article 8

Nature Gravillon 4/8 Roulé Date de prélévement 17/08/2020

Installation de traitement Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 15 /20 / 09-005 (630002163) Date d'essai 02/09/2020

Nro d'échantillon 20 I1AG 09-015 Technicien Laura GROLEAS

Principe  Le coefficient d'absorption d'eau est défini comme le rapport de I'augmentation de masse d'un échantillon de granulats a sa masse
séche, aprés passage a I'étuve, du fait de la pénétration de I'eau dans les pores accessibles a I'eau. Cette imbibition partielle est
obtenue par immersion de I'échantillon dans I'eau pendant 24 heures a 22°C a la pression atmoshérique.

Spécifications Expression des résuiltats
Masse de I'échantillon saturé en eau - Pesée dans l'air (g) M1 = 2 006,4
Aprés immersion
Masse séche de I'échantillon - Pesée a I'air (g) M4 = 1987,4

Aprés séchage

Coefficient d'absorption d‘eau

wm:mo,(""_ln;ﬂ WA24= 1,0%

4

A été réalisé a IDA Granulats, le 02/09/20
Essai réalisé par
Laura GROLEAS
Le Responsable de la Section Granulats
Bertrand CHORIER

-

/

cofrac
Lo reproduttion de ce ropport d'essoi n'es! vutorisé gue sous so farme intégeale, it comperte a. poge(s).
Paccréditation par Colrac alteste de la compétence du laborotoiny pour Jos seuls essais couverts por Facceéditolion, repérés por le symbole*
Les essais loisont 'objet du présent roppart pottent sur un chantilfon prélevé dans certaines conditions. Leur représentalivité es! lide & celle de
I'échantillon et ne pewl étce dendun & l'ensemble de lo production ow de la fourniture.
Vallention est offitée sur lo fail que les résultats manlionnés por le présent ropport ont été obtenus avec I'échanlillon défini ci-dessus mais que lo ESSAIS
portée ef les conclusions @ lirer de cos résultats : JECRSDIATAN
¥ n'ont pos 6t demondées por le donneur d'ordre. [ font Pobijet d'un document séporé. R ia
Fisonl indiauées dans lo présent raopor d'escai en anolication du lexde dis itéonce /:,,-, nar le donnenr d'ardee i e
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Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-015 (Gravillon 4/8 Roulé)
Résistance au gel - dégel *
Norme NF EN 1367-1 - Aoiit 2007

Nature Gravillon 4/8 Roulé Date de prélévement 17/08/2020

Installation de traitement Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 151720/ 09-005 (630002163) Date d'essai 30/09/2020

Nro d'échantillon 20 IAG 09-015 Technicien Laura GROLEAS

Principe  L'action répétée du gel sur les granulats saturés d'eau peut provoquer une dégradation de ceux-ci (fragmentation ou microfissuration),
particulierement pour les granulats issus de roches poreuses.
L'essai consiste @ mesurer la perte de masse des gravillons, au tamis d/2, sur le matériau ayant subi, aprés avoir été saturé, 10 cycles
gel-dégel de + 20°C 4 -17,5°C.

Echantillon avant les cycles Gel-Dégel

Classe granulaire i Classe: 4/8mm

Masse d'échantillon en g :

Masse échantillon Bac n°1 i M= 10005g

Masse échantillon Bac n°2 M= 10003g

Masse échantillon Bac n°3 i M= 10005g
............................................................................................................ ].--...--.......-.-.-...-..--............---.....-..-.....-.......----

Masse totale avant les cycles Gel-Dégel i M1= 300139

Echantillon aprés les cycles Gel-Dégel

Tamis de lavage Tamis = 2 mm

Masse d'échantillon en g

Masse échantillon Bac n°1 M= 999,0g
Masse échantillon Bac n°2 M= 9988¢g
Masse échantillon Bac n°3 M= 999,3¢g

Masse totale apres les cycles Gel-Dégel

Sensibilité au gel par perte de masse

M, - M

F=100xM—2 F=01%

A été réalisé a IDA Granulats, le 30/09/20
Essai réalisé par

Laura GROLEAS C,/M

Le Responsable de la Section Granulats
Bertrand CHORIER /

La reproduction de co rappon d'essoi n'est outoriseé que sous so forme intégrale, il comporte A page(s)

Uaccréditation por Coliac attesto de lo compétence du loboratoire pour les seuls essais cowets por l'accrédilation, repéés par le symbole*

Les essais foisant labjot du présent cappart porent sur un échantiflon prédeve dons cestoines condl Lewr représentalivité est lice a celle de

P'échantillon et ne peat étre étendue & 'ensemble de lo production ou de la foumiture.

toltention est atlinte sur le fait que los résultals menlionnés por le présent rapport ont ¢ oblenus avec I"échonlillon défini ci-dessus mais que lo ESSAIS
ST

portée el los conclusions d tirer de ces rdsultals
# o'ont pos étd demandées por le donneur d'ordre. [ font l'objet d'un docement sé/vmé.
[ sont indiquées dans fe peésent tappont d'essol en application du teste de rfirence liné par le donneur d'ordre.
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Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-016 (Gravillon 4/16 Roulé)
Pétrographie
Norme NF EN 932-3/A1 - Avril 2004

Nature Gravillon 4/16 Roulé Date de prélévement 17/08/2020

Installation de traitement Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM

Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 15/ 20/ 09-005 (630002163) Date d'essai 11/09/2020

Nro d'échantillon 20 IAG 09-016 Technicien Guillaume LEPINE

Principe  Cette identification consiste a déterminer la répartition pondérale des différentes natures pétrographiques sur la base d'une analyse
visuelle.

Analyse pétrographique

Roches magmatiques Roches Métamorphiques Roches Sédimentaires
Magmatiques plutoniques Métamorphiques Carbonates
Granite (%) © 10,0 |i|Non différenciées (%) 60 | (on:tqine chimique et blolom:que)
Syénite (%) | Marbre (%) Calcaire Marneux (%)
Granodiorite (%) Amphibolite (%) : Calcaire Sublithographique (%) 30,0
Diorite (%) i| coméenne (%) j| Calcaire Gréseux (%)
Quartz (%) | Granulite (%) : i| Calcaire Fin a grossier (%) :
Gabbro (%) i| Gneiss (%) i 12,0 |i) Craie (%)
:| Quartzite (%) i 36,0 | Bolomite (%)
— — i| Schiste (%) | Chert (%)
Magmatiques Hypovolcaniques  |:| Serpentite (%)
Dolérite (%) : erd;?'siéﬁ/’) Détritiques
; 0 : : inite (% : : :
Dlabase(A:) : i : EGI’éS(%) : 4,0
; 5 | Conglomérat (%)
Plutoniques Effusives i| Arkose (%)
— ; H i | Bréche (%) :
Rhyolite (%) i 20 | :| Grauwacke (%)
Trachyte (%) i : | Quartzite (%) :
i 0, : H H H
g“dis';i’/()/") : : i1 Argile schisteuse, Silstone (%) :
acite (% 2 : - :
Basalte (%) :

lll'lllllllll.l'lllllllllll.l'llillllll|l.'lll-.ll'llllIlllill!lll!llllIll!llllllllc.lllllll'llllIlIIl!llllllllllllIIiilllltllllllllllllllllllllIlllll.lllll!lllll!lllllllllllllll

Total roches magmatiques (%) 12,0 | Total roches métamorphiques (%) 54,0 i Total roches sédimentaires (%) 34,0

Type de formation

Age géologique

A été réalisé a IDA Granulats, le 11/09/20

Essai réalisé par

Guillaume LEPINE,%?

Le Responsable de la Section Granulats
Bertrand CHORIER J;/

/

La reproduction de ce rapport d’essai n’est aulorisé que sous sa forme inlégrale, il comporte A page(s)

Les essais dont les résultals figurent ci-dessus onl été exéculés conformément aux normes AFNOR sauf indication contraire en observation

Les échantillons sont éiminés apebs essai souf demonde expresse du danneur d'ordre.

Les essais faisont 'abjet du présent rapport portent sur un échantiflon préfevé dons ceroines condifions. Leur représentalivilé est liée a celle de
I"échantiflon et ne pevt étre étendue & l'ensemble do lo production ou de o loutnitute

L'ottention est attirée sur le lait que les iésulfols mentionnés por le présent rapport ont é1é obtenus avec I'échantillon défini ci-dessus mais que la
portée et les conclusions & lirer de ces tésultots :

a’onl pos é1é demandées par le donneur d’ordre. [ font I'objet d'un document séparé.
] son! indiquées dans le présent rapport d’essai en application du texte de rélirence lixé por le donneur d’ordre
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Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-016 (Gravillon_4/16 Roulé)
Caract. complémentaires gravillon

Nature Gravillon 4/16 Roulé Date de prélévement 17/08/2020

Installation de traitement Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 15720/ 09-005 (630002163) Date d'essai 03/09/2020

Nro d'échantillon 20 IAG 09-016 Technicien Justine JOLLY

Principe  Une présence d'impuretés telles que le charbon, les déchets de bois, les débris végétaux,... peuvent provoquer des défauts d'aspects.
La présence d'éléments coquilliers en forte proportion est un facteur de moindre résistance du béton.
La présence d'argiles peut entrainer des défauts d'adhérence granulats-liants.

Teneur en lmpuretés Prohibées suivant la norme NF P 18.545 - Septembre 2011 ImP < 0,01 %
Teneur en Eléments Coquilliers suivani la norme NF EN 933-7 - Aout 1998 Cq< 0,1%
Boulettes d'Argile isolées suivant la norme MF P 18-545 - Septembre 2011 Ba < 0,1%

A été réalisé a IDA Granulats, le 03/09/20
Essai réalisé par

Justine JOLLY 3R~

Le Responsable de la Section Granulats
Bertrand CHORIER s

/

Lo reproduction de ce rapport d’essai n'est autorisé que sous sa forme intégrale, il comporte 2. page(s).

Les essais dont les résultals figurent ci-dessus ont é1é exécutés conformément aux normes AFNOR souf indication conlraire en observalion

Les dchantillons sont Ghniinés aprés ossui sout demande exprasse du danneur d'ordre

Les essais faisant Fobje! du présent rapport partent sur un échantillon prélevé dans ceraines condifions Leur représenialivilé est liée & celle de
I"échontillon e ne pewt dire dlendve & l'ensomble de lo production ou de la foumiture

Lallention est olrée sur fe fait que les résublols mentionnés por le présent roppod ont #té abtenus avec l'échanlillon défini ci-dessus mais que lo
podée o) les conclusions 6 firer de ces résultats @

# n'ont pas été demanddes par le donneur d'ordre [ fani Fobjet d'un document séparé.

3 sont indiquées dons le présent ropport d'essal en oppheation du texty de rélémnce fixé par le donneur d’ordre.
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Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-016 (Gravillon 4/16 Roulé)
Masse volumique réelle *
Norme NF EN 1097-6 - Article 8

CENTRE TECHNIQUE

4 RUE ARISTIDE BERGES
F-38080 L'ISLE D’ABEAU
TEL. +33 (0)4 74 27 58 80
FAX 433 (0)4 74 27 58 95
www.sigma-beton.fr

Nalure Gravillon 4/16 Roulé Date de prélévement 17/08/2020

Installation de traitement  Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 15120/ 09-005 (630002163) Date d'essai 02/09/2020

Nro d'échantillon 20 IAG 09-016 Technicien Laura GROLEAS

compris les pores fermés et ceux accessibles a I'eau.

Principe  La masse volumique réelle est définie comme le rapport entre la masse de I'échantillon séché et le volume qu'il occupe dans I'eau, y

Spécifications

Expression des résultats

Masse de I'échantillon saturé en eau - Pesée dans l'air (g)

Aprés immersion

Masse du pycnométre contenant les granulats saturés (g)

Aprés immersion

............................................................................................................

Masse séche de I'échantillon - Pesée a I'air (g)
Aprés séchage

............................................................................................................

' Température de la prise d'essai dans I'eau (°C)

M1 = 24294
M2= ............. 4 836’2 ................................
M3= ............. 3 323,6 ................................
....... M4=2410’1
........ A:zz'o

Masse volumique réelle

p =pw.
N M, - (M, - M,)

prd = 2,62 Mg/m?

A été réalisé a IDA Granulats, le 02/09/20
Essai réalisé par

Laura GROLEAS

Le Responsable de la Section Granulats

Bertrand CHORIER /

/

ta reproduction de co mpport d’essoi n'est outorisé que sous so forme intégrole, il comporte ¥ page(s)

Voceréditotian por Cafrac atteste de la compétence du laborotoln pour les seuls essais couvens par Yoccrédiation, repdiés par le symbole®.

Les essais faisant Pobjit du présent ropport portent sur un échontillon préfevé dons certaines conditi Lour représenlotivité est liée & celle de

Péchontllon et ne peot étre élendue & l'ensemble du lo production eu de lo loumiture.

Lotenlion st allirée sur le fait que les résultats mentionnés par e présent rapport ont é1¢ oblenus avec I'échantillon défini ci-dessus mois que lo ESSAIS
r1ée e les conclusions & tirer de ces résullats © prcstoancy

:27 n'ont pos é1é demandées par le donnevr d’ordie. [} on! 'objet d'un decument séparé. m}ﬁuﬁ\g&;"[ -

[1sont indiquées dans le présent rapport d'essal en opplication du texte de téférence hxd par le donneur d'ordre. WAWCOTAM 1A
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Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-016 (Gravillon 4/16 Roulé)
Coefficient d'absorption d'eau *
Norme NF EN 1097-6 - Article 8

Nature Gravillon 4/16 Roulé Date de prélévement 17/08/2020

Installation de traitement Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 15720/ 09-005 (630002163) Date d'essai 02/09/2020

Nro d'échantillon 20 IAG 09-016 Technicien Laura GROLEAS

Principe  Le coefficient d'absorption d’eau est défini comme le rapport de l'augmentation de masse d'un échantillon de granulats a sa masse
séche, aprés passage a I'étuve, du fait de la pénétration de I'eau dans les pores accessibles a |'eau. Cette imbibition partielle est
obtenue par immersion de I'échantillon dans I'eau pendant 24 heures a 22°C a la pression atmoshérique.

Spécifications Expression des résultats
Masse de I'échantillon saturé en eau - Pesée dans lair (g) M1 = 24294
Aprés immersion
Masse séche de I'échantillon - Pesée a I'air (g) M4 = 24101

Aprés séchage

Coefficient d'absorption d'eau

WA24=100x% WA24= 0,8 %

4

A été réalisé a IDA Granulats, le 02/09/20
Essai réalisé par

Laura GROLEAS (.

Le Responsable de la Section Granulats
Bertrand CHORIER e

/

La reproduction de ce toppon d'essai n'est sulorisé que sous so loime Intigrale, il compode A. page(s).
Laceréditation par Cofroc abteste de la compétence du loboiataite pour les seuls essois couverls par l'occiéditation, repérés par le symbole*
Les essafs foisant l'objet du présent rapport portent sur un échuntillon prélevé dans certaines conditions. Leur représentolivité esi liée & celle de
Péchantillon et ne peut die élendue & 'ensemble de fo production ou de fo fourmlure.
‘oftention est atfirée sur ke fail ue les résullols mentionnés por le prdsent rappon ont été obtenus avec I'échantillon défini ci-dessus mois que lo ESSAIS

portée ef les conclusions a tirer de ces résulols :
A w'ont pos 18 demandées par le donneur d'ordre. [ font 'objet d'on document séparé
[} sont indiquées dons le présent roppon d'essei en applicalion du texte de rélérence fixét por le donneur d'ardre
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Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-016 (Gravillon 4/16 Roulé)
Eléments chimiques
Norme NF EN 1744-1+A1

Nature Gravillon 4/16 Roulé Date de prélévement 17/08/2020

Installation de traitement Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélevement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 15/ 20/ 09-005 (630002163) Date d'essai 14/09/2020

Nro d'échantillon 20 IAG 09-016 Technicien LMM / JOLLY

Principe  Une présence importante de soufre dans les granulats peut provoquer des taches de rouille ou des éclatements superficiels.
La présence de sulfates dans les granulats peut étre a l'origine de réactions expansives dues a la formation d'ettringite.
L'action des chlorures est particuliérement néfaste sur les armatures dont la corrosion peut provoquer I'éclatement du béton, ceci
indépendamment du fait que leur présence agit sur la vitesse de prise du ciment.

Teneur en Soufre total suivant I'article 11 de la norme NF EN 1744-1+A1 S= 0,01 %

A été réalisé a IDA Granulats, le 14/09/20
Essai réalisé par

LMM/ JOLLY P~

Le Responsable de la Section Granulats
Bertrand CHORIER

//

La reproduction de ce roppar! d'essai n'est autotisé que sous sa forme intégeale, il camporte A ... po?e{s).
Les essais dont les résultats figurent ¢ dessus ont é1é oxécutés conformément aux nocmes AFROR soul indicotion contraire en observalion.
Los échontillons sont liminés apries essai souf di de expresse du d dordre.

Les essois foisant Vobjet du présent ropport portent sur un échantillon prélevé dans certoines conditions. Leiir représenlolivité esl liée a celle de
Féchantillon et ne peut éire dtendue & l'ensemble de lo production ou de lo fourniture.

L'altention est aliirée sur le fait que les résulkats mentionnés par le présent rapport ont é1é oblenus avec I'échanlillon défini ci-dessus mais que lo
portée et les conclusions a tirer de ces résulfats :

@ n'ont pos été demandées par le donneur d’ordre. [ fonl I'objet d'un dacument séparé.

[ sont indiquées dans le présent rapport d’essai en opplication du lexte de réfécence lixé por le donneur d’ordre
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i . Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-016 (Gravillon 4/16 Roulé)
Détermination des alcalins actifs solubles dans I'eau de chaux
Norme XP P 18-544

Nature Gravillon 4/16 Roulé Date de prélévement 17108/2020

Installation de traitement  Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 15720/ 09-005 (630002163) Date d'essai 18/09/2020

Nro d'échantillon 20 1AG 09-016 Technicien Laboratoire LMM

Principe  Une masse de granulats ou de fillers siliceux (500 g) placée dans un récipient en acier inoxydable ou en polypropyléne est portée au
contact d'une solution saturée de chaux a ébullition. A I'issue d'une durée de contact déterminée (7 heures +/- 30 mn), la suspension
aqueuse est préleveée, filtrée et le filtrat soumis aprés acidification et dilution a I'analyse par spectrométrie de flamme, pour doser les
alcalins (sodium et potassium).

Teneurs en alcalins actifs

K20 actifs = 0,0005 %
Na20 actifs = 0,0008 %
Na20 équivalent = 0,001 1%

A été réalisé a IDA Granulats, le 18/09/20
Essai réalisé par

Laboratoire LMM

Le Responsable de la Section Granulats

Bertrand CHORIER

ta reproduction de ce tapport d'essui n'est autorisé que sous w lorme intégrole, il comporte A. ... pogofs)

Les essais dont fes rsultats figurent ci-dessus ont ¢t exéeutés conformément oux normes AFNOR souf indicalion conlraire en observation.

Les échantillans sont éliminés opris essoi suul demande expresse du donneur d ordre

Les essais foisont Fobjot du présent rapport portent sur un échontillon préfeve dans certaines conditions, Lew représentalivité es liée & celle de
Vichantillon ef ne pevt ére étendue & Peasemble de lo production ou de la foutaitures.

Lattention est attirée sur le fait que les résullats mentionnés par le présent rapport onl été oblenus avec I'échantillon défini ci-dessus mais que la
portée et les conclusions & tirer de ces résultofs :

[# n'ont pas élé demandées par le donneur d'ordre. [ font Fobjet d°un document séparé.

[sont indiquées dans le présent ropport d'essai en application du texte de référence foé por le donneur d'ordre
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Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-017 (Gravillon 8/16 Roulé)
Résistance a I'usure - Micro Deval *
Norme NF EN 1097-1 - Aot 2011

Nature Gravillon 8/16 Roulé Date de prélévement 17/08/2020

Installation de traitement Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 15/20/09-005 (630002163) Date d'essai 07/09/2020

Nro d'échantillon 20 IAG 09-017 Technicien Céléne PRIOLO

Principe  L'essai consiste @ mesurer la quantité d'éléments inférieurs a 1.6 mm produite en soumettant le matériaux a l'usure par frottements
réciproques dans un cylindre en rotation.
L'essai se fait sur deux échantillons de 500 g.

Spécifications Essai

Masse de I'échantillon (g) M1 = 500,3
M=500g%2

Classe granulaire
4/6,3mm-4/8mm-6,3/10 mm-8/11,2 mm-11,2/16 mm Classe = 10/14 mm

10/14 mm } 60% 4 70% de passant 4 12,5 mm
i ou 30% 2 40% de passant 4 11,2 mm

Masse de charge abrasive

classe granulaire : charge abrasive (g)

4/6,3mm : 200095

4/8 mm : 2800g+5 Masse = 5000

6,3/10 mm : 4000g:5

8/11,2mm : 44009+ 5

10/ 14 mm : 5000gt5

11,2 /16 mm : 54009 +5
Masse du refus au tamis de contrdle : 1er échantillon (g) m1= 468,7 MDE1 = 6,3
Masse du refus au tamis de contréle : 2éme échantillon (g) m2= 470,2 MDE2 = 6,0

Micro Deval en présence d‘eau

MDE - 500-m MDE = 6

A été réalisé a IDA Granulats, le 07/09/20
Essai réalisé par 2
Céléne PRIOLO
Le Responsable de la Section Granulats

Bertrand CHORIER
/

cofrac
La reproduction de ce rapport dessal n'est awlorisd que wous sa lormae intégiole, (1 compo:h_/_,? ..... poge(s),
Loceréditation par Cofrac atteste de la compétence du loboroloire pour les seuls essais couvents por F'occréditation, repérés par le symbole”
Les essais faisont Fobje! du présent rapport portent sur un échontillon prélevé doas ceitaines condiions. Leur représenialivité est liée a celle de
'échontillon et no peul ée élendoe @ I'enzemble de fo production ou de lo fournituze.
Uattention es! aliirée sur le foit que les ésultats mentionnés par le présenl rapport ont été oblenus avec I'échantillon défini ci-dessus mais que la ESSAIS
portée et les conclusions & tirer de ces résultats : oy e
2 n'ont pas été demandeées par le donneur d'ordre. [ font I'objel d'un dacument séporé. mm"-"\;g;’:“,_' i
[ sont indiquées dans le présent roppor d’essai en application du texte de éférence lixé par le donneur d’ordre g
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Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-017 (Gravillon 8/16 Roulé)
esistance aux chocs - Los Angeles *

Norme NF EN 1097-2 - Juin 2010

CENTRE TECHNIQUE

4 RUE ARISTIDE BERGES
F-38080 L'ISLE D’ABEAU
TEL. +33 (0)4 74 27 58 80
FAX +33 (0)4 74 27 58 95

www.sigma-beton.fr

Nature Gravillon 8/16 Roulé Date de prélévement 17/08/2020

Installation de traitement Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réceplion 28/08/2020

Nro d'affaire 15120/ 09-005 (630002163) Date d'essai 07/09/2020

Nro d'échantillon 20 IAG 09-017 Technicien Céléne PRIOLO

normalisés dans la machine Los Angeles.
La granularité du matériaux soumis a I'essai est préconisé pour la classe 10/14.
La masse de la charge de boulets varie suivant les classes granulaires.

Principe  L'essai consiste & mesurer la quantité d'éléments inférieurs a 1.6 mm produite en soumettant le matériaux aux chocs de boulets

Spécifications Essai
" Masse de I'échantillon (g) M= 50005
; M=5000gt5
Classe granulaire
4/63mm-4/8mm-6,3/10mm-8/11,2mm - 11,2/ 16 mm Classe= 10/14 mm
10/ 14 mm
- Nombre de boulets
classe granulaire } nombre de boulets
4/6,3mm 7
4/8 mm H 8 Nombre = 11
6,3/10 mm H 9
8/11,2mm H 10
! 10/14 mm : 11
! 11,2/ 16 mm : 12
................................. J..........--..---.-...-....-...‘.......-..-..-.....-....----.-.....-.....- R O o T
" Rotation du tambour Tours = 500
4/8-6,3/10-8/11,2-10/14- 11,2/ 16 mm : 500 tours
Masse du refus au tamis de contrdle (g) m= 42319

A été réalisé a IDA Granulats, le 07/09/20

Essai réalisé par
Célene PRIOLO

Le Responsable de la Section Granulats

—

poriée et les conclusions @ tirer de ces résultols :
A n'ant pos é1é demandées por le donneur d’ordre. ([ font I'objet d'un document séparé.

Bertrand C‘m}/

O sont indiquées dans le présent ropport d'essai en applicalion du tede de téférence lixé par le donneur d'ordre

Lo reproduction de ce rapport d'essol et autorisé que sous so lorme intégrale, il comporte . poge(s).

Loceriditation por Coliar attesto de la rompétence du laborateire pour les seuls ossais couverts par Voccréditotion, repérés por le symbole”.

Les nssais faisant I'objet du présent copport portint sur un échantllon prétevé dans cedaines conditions, Leur représenlalivité est liée & celle de

Féchantillon e! pe peut &t éendue & F'ensemble de la production ou de la foumiture

Uattention est alfirée sur le foit que les tésuliits mentionnés par le présent rapport ont &t obtenus avec I'échantillon défini ci-dessus mais que lo ESSAIS
ORI
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Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-017 (Gravillon 8/16 Roulé)
Masse volumique réelle *
Norme NF EN 1097-6 - Article 8

Nature Gravillon 8/16 Roulé Date de prélévement 17/08/2020

Installation de traitement Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 15720/ 09-005 (630002163) Date d'essai 02/09/2020

Nro d'échantillon 20 1AG 09-017 Technicien Laura GROLEAS

Principe  La masse volumique réelle est définie comme le rapport entre la masse de I'échantillon séché et le volume qu'il occupe dans I'eau, y
compris les pores fermés et ceux accessibles a I'eau.

Spécifications Expression des résultats
Masse de I'échantillon saturé en eau - Pesée dans I'air (g) M1 = 2 099,7
Aprés immersion
Masse du pycnométre contenant les granulats saturés (g) M2 = 4 680,7
Aprés immersion
Masse du pycnométre rempli d'eau uniquement (g) M3 = 33738
Masse séche de I'échantillon - Pesée a I'air (g) M4 = 2083,6 '
Aprés séchage

Vi prd = 2,62 Mg/m?

A été réalisé a IDA Granulats, le 02/09/20
Essai réalisé par

Laura GROLEAS (

Le Responsable de la Section Granulats
Bertrand CHORIER

P

La reproduction de ce rapport d'essai n'est autorisé que sous so forme intégrale, il comparte/]..... poge(s).

L'occréddation par Coliac atteste de lo compétence du loboraloire pour les seuls essais couverts por l'occréditation, repérés por le symbole®.

Les essais faisan! l'objet du présent rapport porden! sur un échantillon prélevé dons cerlaines condibi Leur repré wité esl liée & celle de

Iéchantitlon et ne peut &tre étendue & I'ensemble de la produdiion ou de la loumiture.

atientian es! offirbe sur ke lait que les résultats mentionnés par le présent rapport ont é1é obtenus avec I'échantillon défini ci-dessus mais que lo ESSAIS
portée et les conclusions & tirer de ces résultals : DI
¥ n'ont pos &1 demondées por le donneur d'ordre. (] font I'objel d'un document sépaté. ‘\"““t“;::,}_gf;“}"“

[ sont indiquées dans le présent rapport d’essai en application du texe de «éférence fixé par le donneur d’ordre
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Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-017 (Gravillon 8/16 Roulé)
Coefficient d'absorption d'eau *
Norme NF EN 1097-6 - Article 8

Nature Gravillon 8/16 Roulé Date de prélévement 17/08/2020

Installation de traitement Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 15720/ 09-005 (6300021 63) Date d'essai 02/09/2020

Nro d'échantillon 20 IAG 09-017 Technicien Laura GROLEAS

Principe  Le coefficient d’absorption d'eau est défini comme le rapport de I'augmentation de masse d'un échantillon de granulats a sa masse
séche, aprés passage a I'étuve, du fait de la pénétration de I'eau dans les pores accessibles a I'eau. Cette imbibition partielle est
obtenue par immersion de I'échantillon dans I'eau pendant 24 heures a 22°C a la pression atmoshérique.

Spécifications Expression des résuiltats
Masse de I'¢chantillon saturé en eau - Pesée dans I'air (g) M1 = 2099,7
Aprés immersion
Masse séche de I'échantillon - Pesée a I'air (g) M4 = 2083,6
Aprés séchage

Coefficient d'absorption d'eau

wm#mw% WA24= 0,8 %

4

A été réalisé a IDA Granulats, le 02/09/20
Essai réalisé par

Laura GROLEAS

Le Responsable de la Section Granulats

Bertrand CHORIER

Lo repaoduction de ce appont d'essar n'est aulorisé gue sous so forme intégrale, il compode A . page(s).

Vaccréditution por Cofrar olteste de lo compétence du laborotaim pour los seuls essois couvarts par Faccréditation, repénds par le symbole*
Les essois faisant 'objet du présent topport porten! sur un dchonillon prédeve dans certaines conditions. Lowr représentolivité es! liée o celle de
Féchantillon et ne peut étre étendue & lensemble de la preduction ou de la fowmiture,

Lottention st altirée sur fe fail que les 1ésultals menlionnés por le prosent rappont ont é1é obtenus avec I'échantifion défini ci-dessus mais que lo ESSAIS
e of les conclusions & firer de ces résultals - LTI
?n'unl pas éé demandées por le donnewr d'ordre. [1lont Vobjut d'un document sépand n‘munt-"i'{:viu -

WATI AN i

[ sont indiquées dans lo présent iappont d'essoi en opplicalion du fexte de télémnce hisd par le donneur d'ordre
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ETUDES - ESSAIS - CONTROLES
CIMENTS - GRANULATS - BETONS

Rapport d’essai n°® : 20 IAG 09-018 (Gravillon 16/22,4 Roulé)
Masse volumique réelle *
Norme NF EN 1097-6 - Article 8

CENTRE TECHNIQUE

4 RUE ARISTIDE BERGES
F-38080 L'ISLE D’ABEAU
TEL. +33 (0)4 74 27 58 80
FAX +33 (0)4 74 27 58 95

www.sigma-beton.fr

Nature Gravillon 16/22,4 Roulé Date de prélévement 17/08/2020

Installation de traitement Site de REGUISHEIM Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 15720/ 09-005 (630002163) 02/09/2020

Nro d'échantillon 20 IAG 09-018 Laura GROLEAS

Principe  La masse volumique réelle est définie comme le rapport entre la masse de I'échantillon séché et le volume qu'il occupe dans I'eau, y
compris les pores fermés et ceux accessibles a I'eau.

Spécifications

Expression des résultats

Masse de I'échantillon saturé en eau - Pesée dans I'air (g)

Aprés immersion

Masse du pycnométre contenant les granulats saturés (g)

Aprés immersion

............................................................................................

Masse séche de I'échantillon - Pesée a I'air (g)

Aprés séchage

M1 = 2 264,5
M2 = 47564
M3 = 3338,1
M4 = 2 260,5

prd = 2,67 Mg/m?®

A été réalisé a IDA Granulats, le 02/09/20
Essai réalisé par

Laura GROLEAS

Le Responsable de la Section Granulats
Bertrand CHORIER /

portée et les conclusions d tirer de ces résultats :
/- r'en! pos &6 demandées par le donneur d'ordre. [ font I'objet d'un document séporé.
[1son! indiquées dans le présent rapport d’essai en application du texte de référence fixé par le donneur d’ordre WRHCARSSTH

e

Lo reproduction de ce roppart d'essal n'est autonisé que sous so forme intégrole, il comporte /.. puge(s).

I'occrddiabion par Cofrac otteste de Ja compétence du luboratoire pour lps seuls essais couvirts par acerédilation, repéés par le symbole”.

Les vsois foison! Pebje! du présent rappornt portent sur un dchantillon prélevé doas certaines conditions. Leut représentativité est lice & celle de

Féchantilon et ne pew! ére dlendue & I'ensemble de la production ou de la foumiture.

L'olfention est attirée sur le fail que les résultats menlionnés par le présen! rapport ont éié oblenus avec Iéchantillon défini ci-dessus mais que lo ESSAIS
]

[ RiE]
FOSTIE (SAONAE SR
Clen] o
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ETUDES - ESSAIS - CONTROLES
CIMENTS - GRANULATS - BETONS FAX +33 (0)4 74 27 58 95
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Rapport d'essai n° : 20 IAG 09-018 (Gravillon 16/22,4 Roulé)
Coefficient d'absorption d'eau *
Norme NF EN 1097-6 - Article 8

Nature Gravillon 16/22,4 Roulé Date de prélévement 17/08/2020

Installation de traitement Site de REGUISHEIM Prélevé par Client

Donneur d'ordre STROHMAIER France GBW Lieu de prélévement Site de REGUISHEIM
Origine des matériaux Site de REGUISHEIM Date de réception 28/08/2020

Nro d'affaire 15/20/09-005 (630002163) Date d'essai 02/09/2020

Nro d'échantillon 20 1AG 09-018 Technicien Laura GROLEAS

Principe  Le coefficient d'absorption d'eau est défini comme le rapport de I'augmentation de masse d'un échantillon de granulats 3 sa masse
séche, aprés passage a I'étuve, du fait de la pénétration de I'eau dans les pores accessibles a I'eau. Cette imbibition partielle est
obtenue par immersion de I'échantillon dans I'eau pendant 24 heures a 22°C ala pression atmoshérique.

Spécifications Expression des résultats
Masse de I'échantillon saturé en eau - Pesée dans I'air (g) M1 = 2264,5
Aprés immersion
Masse séche de I'échantillon - Pesée a Fair (g) M4 = 2 260,5

Aprés séchage

Coefficient d'absorption d'eau

WA24=100x% WA24= 0,2%

A été réalisé a IDA Granulats, le 02/09/20
Essai réalisé par

Laura GROLEAS (L

Le Responsable de la Section Granulats
Bertrand CHORIER /

/

cofrac
Lo reproduchion de ce rapport d'essoi n'es! oulonisé que sous so foume mtégrole, f comporte . 7%, poge(s).
Faceréditation por Cofroc atteste de fo compélence du laboratoire pour les seols essois couverts par Faccrddilation, rmepérés por le symbole*,
Les essais loisant I'abjet du présent sapport partent sur un échantilion prdlevé dons cortaines cond Lewr représentolivité esi liée & celle de
F'échantilion et ne peut é4e étendue o 'ensemble de la production ou de la foumilure.
Lotlention et oMirde sut le lait qee les résultats mentionnés por le présent ropport oni é1é obtenus avec 'échaniilion défini ci-dessus mois que lo ESSAIS
portée ef les conclusions a tirer de ces résultols © TR

#e.n'on! pos étd demandées par le doaneur d'ordre. [ lon) Vobje! d'un document séporé. lmmzx‘vlz';s«';u:w
CIsont indiguées dans le présent rappont d'essai en applicolion du lexte de référence tixd po le donneur d’ordre. W COTREC PR




